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l INDLEDNING 

I denne rapport redegøres for en serie forsøg med træbjælker med I-tværsnit. Forsøgene er 
rekvireret af og bjælkerne leveret af Hirtshals Savværk i forbindelse med et projekt udført 
af Søren Abrahamsen og H. P. Nielsen, rådg. ingeniører. Forsøgene havde til formål at gi­
ve oplysninger om bjælkernes styrke, stivhed og stabilitet, om forskelle mellem samlings­
metoderne alm. limning og sømlimning samt om forskelle mellem kropplader udført af 
henholdsvis finer og spånplade. 

2 PR,ØVELEGEMER 

Prøvelegemernes form og dimensioner fremgår af fig. 2.1 og tabel2.1. 

Bjælke nr. Kropplade 

I Sømlimet finer 

II Sømlimet spånplade 

III Limet finer 

IV Limet spånplade 

v Sømlimet finer 

VI Sømlimet spånplade 

VII Limet finer 

VIII Limet finer 

IX Limet finer 

x Limet spånplade 

XI Limet spånplade 

XII Limet spånplade 

XIII Sømlimet spånplade 

Tabel2.1 






















